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1. Цель эксперимента:
 
Цель испытаний - выяснить, насколько может выполняться повторное растворение между новым слоем Зинга и предыдущим уже существующим слоем.
 
2. Эксперимент
 
Пластина, подвергнутая пескоструйной обработке, покрывается  слоем Зинга и содержится при комнатной температуре в течение 7 дней. Затем пластина полностью покрывается  тонким слоем золота методом выпаривания. После этого половина пластины покрывается вторым слоем Зинга.
В случае соединения первоначальный слой золота должен полностью поглощаться слоем Зинга.
 
3. Результаты:
 
·        III.1 Слой Зинга покрывается первоначально выпаренным слоем золота.
·        III.2 Дисперсия золота при нанесении второго слоя Зинга.
·        III.3 Два слоя другого типа цинкосодержащей краски с золотой прослойкой посередине.
·        Повторное растворение двух слоев Зинга может быть представлено следующим образом:
 
Пластина покрывается первым слоем Зинга и подвергается сушке в течение 7 дней. Затем наносится второй слой, который удаляется через 10 минут при помощи ткани. Выясняется, что оба слоя, и первый, и второй полностью удаляются со стальной пластины.
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